
Gummiwerk Kraiburg Elastik GmbH

Kraiburg Laufflächenbelag für 
Rinder Typ KURA P

– schwarze profilierte Gummimatte 24 mm dick

– Oberfläche mit Gripprofil

– Unterseite: Noppenstruktur (Höhe der Noppen 5 mm)
mit Schmutzsperre (alle 30 cm) und verstärktem Puzzlebereich

– Verlegung verzahnt als Puzzle

(Technische Daten siehe Seite 6)
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Beurteilung – kurzgefasst

Prüfmerkmal Prüfergebnis Bewertung
Eignung

als Laufflächenbelag für planbefastigte Laufgänge 
in Rinderställen geeignet

TECHNISCHE KRITERIEN

Verschleißfestigkeit, Haltbarkeit und Alterung (Prüfstandsversuche)
Abriebtest gute Verschleißfestigkeit +
Dauertrittbelastung keine bleibende Verformung + +
Oberfläche kein nennenswerter Verschleiß +
Unterseite kein nennenswerter Verschleiß +
Säuretest keine Veränderungen am Belag +
Maßhaltung keine nennenswerte Längen- oder Breitenveränderung +
Deformationen keine + +

Handhabung, Verlegen
Verlegen in Eigenleistung vertretbarer Aufwand �
Befestigung stabil und betriebssicher +
Verlegeanleitung ausführlich und sehr verständlich + +
Reinigung beim Einsatz eines geeigneten Schiebers keine Schwierigkeiten +
Hochdruckreiniger Mindestabstand 10 cm mit Flachstrahldüse +

Mindestabstand 30 cm mit Dreckfräser +

Garantie, Recycling
5 Jahre
Matte wird vom Hersteller zurückgenommen +

TIERBEZOGENE KRITERIEN

Verhaltensbeobachtungen
Bewegungsverhalten erhöhte Aktivität +
Komfort- / Brunstverhalten ausgeprägt +

Rutschfestigkeit
Rutschfestigkeit bei Gleitversuchen gut +
Trittsicherheit gut +

Klauenbonitierung
mechanisch-traumatische Befunde deutlich positiver Einfluss + +
Form des Tragrandes überstehend bei mehr als 50 % der Klauen +

Verformbarkeit und Elastizität
im Neuzustand 3,5 mm, sehr gut + +
nach Dauertrittbelastung 3,45 mm, sehr gut + +

Toxikologische Unbedenklichkeit
vom Hersteller bestätigt �

Bewertungsbereich: ++ / + / � / – / – – (� = Standard)
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Prüfungergebnisse

I. EIGNUNG

Der Kraiburg Laufflächenbelag Typ
KURA P eignet sich als Bodenbelag
für planbefestigte Laufflächen in
Rinderställen. Die Einzelmatten
werden verzahnt als Puzzle verlegt.
Voraussetzung für einen problem-
losen Einsatz ist, dass ein speziell
für Gummiböden geeigneter Ent-
mistungsschieber verwendet wird. 
Bei Umbauten müssen bestehende
Schieberanlagen gemäß den Vor-
gaben der Firma Kraiburg ange-
passt werden.

II. TECHNISCHE KRITERIEN

Verschleißfestigkeit,
Haltbarkeit und Alterung

Bei einem standardisierten Abrieb-
test, bei dem der Belag mit einem
Schmiergelleinen (Körnung 280)
bei einem Anpressdruck von 500 N
(= 8,1 N/cm2 Flächenpressung)
gerieben wurde, betrug die Abrieb-
tiefe nach 10.000 Doppelhüben
0,8 mm, dies entspricht ca. 3 %
der Belaghöhe. 

Von der geriebenen Fläche (61,5
cm2) wurden 1,5 g abgerieben. Die
geringe Abriebtiefe und der geringe
Abrieb lassen daher auf eine gute
Verschleißfestigkeit des Bodenbe-
lags schließen.

Nach einer Dauertrittbelastung auf
einem Prüfstand mit einem Stahl-
fuß (Aufstandsfläche 75 cm2) mit
250.000 Wechselbelastungen bei
5.000 N (entspricht ca. 500 kg)
wurden kein nennenswerter Ver-
schleiß (Oberfläche und Untersei-
te) und keine Schäden an dem
Laufflächenbelag beobachtet. Eine
bleibende Verformung wurde nicht
festgestellt.

Ein Säuretest in Anlehnung an 
DIN 51 958 mit Milchsäure zeigte
am Belag keine Veränderungen,
wie Quellungs-, Erweichungs- und
Zerstörungserscheinungen.

Maßhaltung

Eine nennenswerte Längen- und
Breitenveränderung trat bei fachge-
rechtem Einbau im Praxiseinsatz
während des Prüfungszeitraums
nicht auf. Deformationen wurden
nicht beobachtet.

Handhabung, Verlegung

Die Verlege- und Montageanlei-
tung ist ausführlich und durch die
bildhafte Darstellung sehr verständ-
lich (Eine CD mit einer Installa-
tionssequenz wird ebenfalls bereit-
gestellt). Ein Merkblatt für
Schieberentmistung gibt wichtige
Hinweise für die Gestaltung und
den Einsatz eines Entmistungs-
schiebers.

Das Verlegen kann in Eigenleistung
mit vertretbarem Aufwand erfol-
gen. Die Matten werden in Puzzle-
Verzahnung verlegt und mit acht
Nageldübeln (Typ SK 8 x 80/40 A2
mit Unterlegscheiben) an vorgege-
benen Stellen befestigt. Die Befesti-
gung des Laufflächenbelages hat
sich während des Prüfungszeitrau-
mes als stabil und betriebssicher
erwiesen. Eine abschließende Be-
urteilung des Befestigungssystems
war nicht möglich.

Entmistung und Reinigung

Das Entmisten des Laufflächenbela-
ges bereitet beim Einsatz eines ge-
eigneten Schiebers keine Schwie-
rigkeiten.

Bei Prüfstandsversuchen mit einem
Hochdruckreiniger (etwa 145 bar,
Einwirkzeit 1 Minute) traten Schä-
den am Belag erst auf, wenn ein
Mindestabstand von 30 cm beim
Einsatz eines Dreckfräsers bzw.
10 cm beim Einsatz einer Flach-
strahldüse unterschritten wurde.

Unter dem Laufflächenbelag sam-
melt sich Feuchtigkeit (Urin und
Kot) an. Dies lässt sich nicht ver-
meiden.

Bei der Reinigung und Desinfek-

tion des Belages sollten nur die
nach Angabe der Firma für den
Bodenbelag zulässigen Mittel ver-
wendet werden.

Garantie und Recycling

Der Hersteller gewährt gemäß 
seiner Garantiebedingungen eine
Garantie von 5 Jahren.

Bei Übernahme der Frachtkosten
nimmt der Hersteller den Bodenbe-
lag in gereinigtem Zustand zurück. 

Eine schriftliche Zusage zur Mat-
tenrücknahme liegt vom Hersteller
vor. 

III. TIERBEZOGENE KRITERIEN

Verhaltensbeobachtungen

Die Verhaltensbeobachtungen
fanden in dem Einsatzbetrieb mit
ca. 120 Milchkühen der Rassen
Fleckvieh (100 Kühe) und Deut-
sche Holstein (20 Kühe) in einem
Liegeboxenlaufstall statt.

Bewegungsverhalten

Nach Einbau des Laufflächenbela-
ges hat die Bewegungsaktivität der
Kühe deutlich zugenommen. Der
Bewegungsablauf ist zügig und ent-
spannt.

Durch Direktbeobachtung von
zehn zufällig ausgewählten Tieren
wurden bei zügigem, gleichmäßi-
gem Gang Schrittlängen von 64 bis
82 cm gemessen. Die durchschnitt-
liche Schrittlänge war gegenüber
dem Referenzbetrieb geringfügig
erhöht. Durch die erhöhte Bewe-
gungsaktivität kommt Ausrutschen
ohne sichtbare Beeinträchtigung
des Tierverhaltens vor.

Die Kopfhaltung während des Lau-
fens wurde bei 30 Tieren beobach-
tet. Dabei wurde unterschieden
zwischen hoher (Winkel zwischen
Hals-Widerrist-Linie und der ver-
längerte Rückenlinie kleiner als
20°) und tiefer (Winkel größer 20°)



Tabelle 2 : 
Bonitierungsschema Klauen

Bewertung Tragrand
Ü (1-3)* Überstehender Tragrand
R (1-3)* Runde Wand

mechanisch-traumatische Befunde
DS doppelte Sohle
D Druckstelle 
R 6 Druckrehe (Rehe-Erkrankung aufgrund von Überlastung)
RSG Klauensohlengeschwür an typischem Druckpunkt der 

belasteten Klaue
KSG Klauensohlengeschwür
WD Weiß-Linien-Defekt
LW lose Wand
WL Wandläsion / Wandgeschwür
Rot Rotierende Klaue (eine Klaue wird durch Sehnenveränderung

an der Spitze hochgezogen)
SD Spitzendefekt

Infektiöse/sonstige Befunde
F Fäule

1 = diffus; 2 = Furchen V- bzw. schichtförmig; 
3 = Lederhaut freigelegt

R Rehe
1-3 subakute Form; 4-5 chronische und chronisch rezidivierende 
Form (Reheklaue)

Z Zwischenklauenphlegmone (Nagelbettentzündung) / Panaritium
M Mortellaro’sche Krankheit (Schweregrad 1-3)
Li Limax (Tylom / Zwischenklauenwulst)
VK vergrößerte Klaue, hinten AK, vorne IK
ZW Wunde / entzündliche Erscheinung der Zwischenklauenhaut

* 1-3 beschreibt die anteilige Länge der betroffenen Wand in Dritteln der Gesamtlänge
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Kopfhaltung. 70 % der beobachte-
ten Tiere zeigten eine hohe und
30 % eine tiefe Kopfhaltung. Die
überwiegende hohe Kopfhaltung
spricht für einen sicheren und ent-
spannten Bewegungsablauf.

Komfort- und Brunstverhalten

Über einen Zeitraum von einer
Stunde wurden insgesamt 30 aktive
Tiere beobachtet (Milchkühe, die
weder in einer Liegebox ruhten,
noch am Futtertisch fraßen). Dabei
wurde 13-mal ein Sich-Lecken an
der hinteren Körperpartie beobach-
tet, wobei die Tiere sicher auf drei
Beinen standen.

Das Brunstverhalten war deutlich
ausgeprägt. Sowohl die aufsprin-

genden als auch die besprungenen
Milchkühe standen sicher ohne
auszurutschen auf dem Laufgang-
belag.

Nach Einbau des Laufgangbelages
konnte im Einsatzbetrieb nicht fest-
gestellt werden, dass vermehrt
Tiere im Laufgang lagen. Bei nicht
optimal gestalteten Liegeboxen
steigt das Risiko, dass Tiere häufi-
ger im Laufgang liegen.

Klauenbonitierung

Im Prüfungszeitraum wurde im Ein-
satzbetrieb dreimal eine Klauen-
pflege und -bonitierung an allen
Kühen durchgeführt. Es wurden nur
die Kühe (60 Tiere) in die Auswer-
tung einbezogen, die bei allen drei

Bonitierungsterminen untersucht
werden konnten. Die Befunde wur-
den nach einem Bonitierungssche-
ma (siehe Tabelle 1) erfasst. Zum
Zeitpunkt der ersten Bonitierung,
die zwei Wochen vor dem Einbau
der Laufflächenauflage durchge-
führt wurde, standen die Tiere auf
einem Gussasphaltbelag. Drei
Monate nach dem Einbau wurde
die zweite Bonitierung durchge-
führt und nach weiteren sechs
Monaten erfolgte die dritte. Wäh-
rend der Klauenbonitierung wurde
auch die Dorsalwandlänge (siehe
Bild 2) der Klauen gemessen.

Klauenbefunde

Die Anzahl der mechanisch-trau-
matischen Befunde bei den 60 un-
tersuchten Tieren am jeweiligen
Bonitierungstermin ist in Bild 3
dargestellt.

Vor dem Einbau der Laufflächen-
auflage wurden in dem Einsatzbe-
trieb, bezogen auf 100 Kühe, 362
mechanisch-traumatische Befunde
festgestellt. Grundsätzlich wurden
an jeder Klaue alle Befunde erho-
ben, somit konnte eine Klaue mehr
als einen Befund haben.

Nach dem Einbau des Laufflächen-
belages KURA P wurden nach
neun Monaten noch 70 mecha-
nisch-traumatische Befunde festge-
stellt. Es ist ein deutlich positiver
Einfluss auf den Rückgang der
mechanisch-traumatischen Befun-
de zu verzeichnen.

Die Anzahl der infektiösen Befun-
de (Fäule und Mortellaro), bezogen
auf 100 Tiere, ist in Bild 4 darge-

Bild 2: 
Dorsalwandlänge der Klaue

d

d = Dorsalwandlänge 
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stellt.

Vor dem Einbau der Laufflächen-
auflage wurden in dem Einsatzbe-
trieb, bezogen auf 100 Kühe,
40 infektiöse Befunde festgestellt.
Eine Klaue konnte mehr als einen
Befund haben.

Nach dem Einbau der Laufflächen-
auflage KURA P wurden nach neun
Monaten noch 33 infektiöse Befun-
de festgestellt.

Aus dem Verlauf der Grafik ist
erkennbar, dass neben dem Lauf-
gangbelag noch weitere Faktoren
einen Einfluss auf die festgestellten
infektiösen Befunde haben.

Form des Tragrandes

Die Auswirkungen des Laufflä-
chenbelages auf die Form des Trag-
randes ist in Bild 5 dargestellt:

Vor dem Einbau des Laufflächenbe-
lages wurde bei 92 % der Klauen
eine runde Wand festgestellt. Nach
neun Monaten auf dem Laufflä-
chenbelag KURA P konnte bei
75 % der untersuchten Klauen ein
überstehender Tragrand festgestellt
werden.

Dorsalwandlänge der Klauen

Nach einer Haltungszeit von sechs
Monaten auf dem Laufflächenbelag
KURA P betrug der mittlere Län-
genzuwachs der Klauendorsalwand
0,5 cm. Eine Klauenpflege ist des-
halb mindestens zweimal pro Jahr
zu empfehlen.

Rutschfestigkeit

Gleitzugversuche mit einem run-
den Kunststofffuß (Aufstandsfläche
75 cm2) und mit einer Gleitge-
schwindigkeit des Kunststofffußes
von 20 mm/s ergaben eine gute
Rutschfestigkeit auf trockenem und
nassem, neuwertigem Belag. Nach
drei Monaten Praxiseinsatz wurden
an mindestens zwölf Punkten im
Stall (mind. drei Punkte je Lauf-
gang) die Gleitzugmessungen
wiederholt.

Bild 3: 
Anzahl mechanisch-traumatischer Befunde

mechanisch-traumatische Befunde
bezogen auf 100 Kühe
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Beschreibung und Technische Daten (gemessene Werte)

Gewährleistung

5 Jahre

Lieferbare Formate

Passgenau in 2 cm Schritten für jede Laufgangbreite.

Hauptabmessungen und Gewicht
(pro Einzelmatte)

Länge 1250 mm
Breite 960 mm bis 3500 mm in 2 cm-Schritten
Dicke 24 mm
Gewicht, je m2 ca. 22 kg

Die gemessenen Reibbeiwerte (µ)
lagen alle über dem Mindestwert
von µ = 0,45, was auf eine gute
Trittsicherheit hinweist.

Bei der Herstellung des Laufflä-
chenbelages wird ein Silikontrenn-
mittel verwendet. Dadurch ist die
Trittsicherheit zu Beginn beein-
trächtigt. Dieser Silikonfilm verliert
sich nach wenigen Tagen.

Verformbarkeit und Elastizität

Bei Kugeleindruckversuchen im
Neuzustand mit einem Stahlfuß
(Aufstandsfläche 75 cm2) und einer
Eindringkraft von 2000 N (ent-
spricht ca. 200 kg) betrug die Ein-
dringtiefe 3,5 mm. Die Elastizität
wurde nach einer Dauertrittbela-
stung mit einem Stahlfuß (Auf-
standsfläche 75 cm2) mit 250.000
Wechselbelastungen bei 5.000 N
gemessen. Die Eindringtiefe des
Stahlfußes verringerte sich nach
dem Dauertest von 3,5 mm auf
3,45 mm (Mittelwerte aus jeweils
drei Messungen). Das bedeutet,
dass die Verformbarkeit nur sehr
gering nachlässt.

Toxikologische
Unbedenklichkeit

Vom Hersteller wurde die toxi-

kologische Unbedenklichkeit des
Bodenbelages bescheinigt.

IV. UMFRAGEERGEBNIS

Eine Umfrage in 16 landwirtschaft-
lichen Betrieben, die den Laufflä-
chenbelag bis zu zwei Jahren im
Einsatz haben, bestätigte die Prüf-
ergebnisse.

In den Betrieben wurden insgesamt
3.960 m2 des Laufflächenbelages
verlegt. Das Verlegen erfolgte bei
65 % der Betriebe in Eigenleistung.
75 % der Befragten gaben an, dass
der Einbau einfach und praktikabel
zu realisieren ist. In 44 % der Be-
triebe wurde ein neuer, für Gum-
miböden geeigneter Entmistungs-
schieber eingebaut. Bei 56 % der
Betriebe wurde der vorhandene
Schieber umgebaut.

In 12 % aller Betriebe gab es am
Anfang Probleme mit der Schieber-
entmistung. In allen Betrieben lau-
fen die Entmistungsschieber nun
ohne Probleme.

Bei rund 81 % der Betriebe konnte
eine deutliche Veränderung des
Tierverhaltens (andere Kopfhaltung
und aktiveres Brunstverhalten) fest-
gestellt werden. In zwei Betrieben
liegen nach Einbau der Laufgang-
auflage einzelne Kühe auf den
Laufgängen.

In 87 % der Betriebe sind die me-
chanisch-traumatischen Klauenbe-
funde zurückgegangen. Eine Verän-
derung der Klaue (Tragrand, Klau-
enlänge) wurde in 62 % der Betrie-
be festgestellt.

Ein gutes bis sehr gutes Gesamt-
urteil wird dem Laufflächenbelag
KURA P von allen Befragten gege-
ben und alle würden ihn im
Bedarfsfall wieder anschaffen.
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Prüfung

Der DLG SignumTest stützt sich auf
die technischen Messungen auf
den Prüfständen der DLG Prüfstelle
sowie die Einsatzuntersuchungen,
die Verhaltensbeobachtungen, die
Klauenbonitierungen und eine
Umfrage in Praxisbetrieben.

Auf den Prüfständen wurden die
Verformbarkeit und die Material-
härte durch einen Eindruckversuch,
die Dauerhaftigkeit der Elastizität
durch Wechselbelastungen, die
Abriebfestigkeit durch einen
Abriebtest mit Schmiergelleinen,
die Rutschfestigkeit durch Gleit-
zugversuche und die Beständigkeit
der Oberfläche gegen Milchsäure
in Anlehnung an DIN 51 958
untersucht. 
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